
Пример замены материалов во время моделирования. 

Описание технологии: 
Заливка слитка производится сверху. В процессе заливки слиток находится в вакуумной камере при остаточном давлении 0,5 мм. рт. ст. 
После окончания процесса заливки вакуумная камера открывается и прибыль накрывается теплоизолирующей крышкой. 
 
Описание задания параметров моделирования: 
Материалу среды в которой производится заливка назначаем материал ВАКУУМ. После окончания заливки Заменяем его на материал ВОЗДУХ. 
Материалу крышки, которой накрывают слиток после заливки в начальный момент назначаем ВАКУУМ. После заливки заменяем его на ШАМОТ. 
 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Включаем замену материала 

 



Выбираем материал на который заменяем. 

 



Указываем время замены материала в сек. В нашем случае время окончания заливки. 

 



 



 



 


